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SEDYMERTACJA ZAWIESIN MULOWYCH SPORZADZONYCH
Z WEGLI O ROZNYM STOPNIU UWEGLENIA

1. Wstep

Stosunek ilosei wegla pierwiastkowego aromatycznego do nie-
aromatycznego Jest charakterystyczny dla poszczegédlnych typbdw
wegll kamiennych. W miare zwickszania stopnia uweglenia wzra~
sta udziat systemu aromatycznego. Czesé niearomatycznza tworzac
poczgtkowo poiowe szkieletu weglowego, w miare wzrostu stopnia
uweglenlia szybko maleje, i1losé wegla aromatycznego skondensowa-
nego wzrasta oslagajgc a nawet przekraczajge w antracycie 80%.
' Zasadnicze uktady skondensowane posiada jg Zarcuchy boozne
ztosone z réinych ugrupowar alicyklicznych i alifatycznych,
ktére précz atoméw wegla i wodoru zawierajq atomy tlenu, azotu,
siarki. One to tworzg grupy funkcy jne lub mostki tgczgce po-
szezegblne ukiady jak -COOH, -OF =00 =0-, =5-, -SH, —-NH, itd.

Postepujgcemu procesowl uweglenia w Jednostce podstawowe]
towarzyszy zmniejszanie sie ilosol grup funkeyjnych 1 Zadcu~
chéw bocznych, co odbija sie na wielu wltasmosciach fizykoche-
micznych wegla kamiennego. Ha przyklad zdolnoéé chioniegeia wom
dy -~ zmieniajgca 8ig w granicach 5-17% Hy0 - Jest na 0g6% pro~-
porcjonalna do kwasowosci wegla, [1,2] wigse sig obok wielko-
-éei powlerzchni wewngtrzne] z obecnosdcigq hydrofilanych grup
fenolowych w weglue.

Mo#ne sig zatem byto spodziewad, Ze i przebieg sedymentacji
bedzie ugalesniony od stopnla uwgglenia badanych zawiesine
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2. Metodyka pracy

Dla potwierdzenia postawione] hipotezy przeprowadzono bada—
nia laboratoryjne stosujgc wegle z nastgpujgcych kopalns
1-Siersza, 2~Czelads, 3-Gottwald, L4~Walenty-Wawel, 5-Dgbierisko,
6-Gliwice, 7~Victoria, 8-Mieszko. Pobrane prébki poddano ana-
lizie chemicznej. Wyniki analizy zestawiono w tablicy 1 w wy-
mienionel w tekécie kolejnoéei kopalii.

Wszystkie prébki wstepnie wzbogacono, aieby otrzymaé kon~
centraty o male] zawartosci popiozu (5%)e Mialo to na celu wy-
eliminowanie w dalszych badaniach wptywu substancji mineralne}
zawarte] w weglu.

7 wszystkich wegli przygotowano prébki o nastepulgeym skia-
dzie ziarnowym:

powyzej 0,5 mm 2,50%

045 = 043 mm 20,05%
043 = 0,2 mm 13,60%
042 = 0,1 mm 11,42%
0y%1 = 0,06 mm 12,40%

ponizej 0,06 mm 40,03%

Zewiesiny sporzgdzono z wegla 1 wody destylowane] z dodat—
kiem 1 G/1 chloxricu sodowego.

Po uplywie 24 godzin przyrzgdzone W POWyZszy sposéb zawie~
siny poddawano badaniom sedymentacyjnym z dodatklem i bez do~
datku Srodkéw flokulacyjnych.

Usyto nastepujgeych flokulantéw: Gigamyl, skrobiq ciénie—
niowsg, Gigamid 9, Separan 2610.

Badania te prowadzono w rurach szklanych kalibrowanych,
ustawionych w statywie zapewnia jgoym dobre, rozproszone oswie—~
tlenie. W jednakowych odstepach czasu notowano zmiany pozote=
nia granicy metnosdci.

3, Wyniki badai

7 otrzymanych wynikéw w strefie jednostajnego osadzania
kolektywnego obliczono szybkosé sedymentacji badanych zawiesin.
W ten sam sposéb przeprowadzono badania z dodatkiem odczynni-
kéw flokulacyjnyche
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Regultaty badah bez dodatku flokulantéw ilustruje wykres
zamlegsgezony na rys. 1.

Analizuige otrzymane wyniki moZna stwierdzié staly wzrost
szybkodcl sedymentacjl zawiesin weglowych réwnolegle ze wzaro—
stem stopnia uweglenia, Szybkoéé sedymentacji wegla typu 36
przewyisza ok. 7 Lrotnie szybkosé osadzania zawlesin wegla typu
31.

Zjawisko to wigze sig prawdopodobnie gtéwnie ze zmiang zZwil~-
2alnosci 1 zmiang powierzchni wtasciwej wegli réiénych typéw
(4)., Mianowicie ze wzrostem typu wegla (gtdéwnie w zakresie we=-
gli typu 31 do 34) nastepuje wzrost hydrofobowosci oraz zmnied-
szenie sie powierzohni wiasdciwe].

Te dwa zJawiska pcwodu jg prawdopodobnie zmniejszenle sie
tarcia miedzy sedymentujgcyml czgstkami statymi a wodg, czemu
towarzyszy wzrost szybkodcl sedymentac)i. W zaleiZnosci tej obe
sermije si¢ pewng nieprawidlowosé w odniesienliu do sedymenta-
cji wegla z kopalni Debierisko.

Wyniki analigzy technicznej tego wegla kwalifikujg go do
grupy wegli gazowo-koksowych typu 34.

Jak jug wspomniano we wetepie werostowi weskasnika typu we-
gli, towarzyszy stosunkowo regularna zmiana wiasnoécl chemicz-
nych budujgoych go maceraldw. W gtédwne] mierze dotyczy to wi~-
trynitu w ktérym ~ ze wzrostem stopnia metamorfizmu -~ naste¢pu-
je zmniejszenie ilosci grup funkeyjnych, skracanie wielkosci
taiicuchéw bocznych, zmiana stosunku ilosei  C do H 1 0
itp.

% prac Zidéikowskiego [3] wynika, se witrynit wegla z kopalni
Debierisko, choé odpowiadajgey swyml wiasnosciami technologicz-
nymi typowymi 34, wykazuje niektére cechy fizykochemiczne (Jjak
struktura wewnetrzna) odpowiadajgce weglom typu 32-33.

Fakt ten w pewnym stopniu tiumaczy zaobserwowang poprzednio
nieprawidtowosé w zaleinosci szybkosci sedymentacji od typu
badanych wegli.

Dla blisszego poznania badanych weglli zanallzowano Je pod
wzgledem petrograficznym.

Wyniki tej analizy zestawiono w tablicy 2.
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Tablica 2

Nr prébki

o el 1 2 3 4 5 6 7 8
Witrynit 87 73 78 | 77 94 79 69 7
Egzynit 3 9 5 4 1 3 5 1
Inertynit 8 16 16 | 16 3 17 25 25
Skala pitonna 2 2 1 3 2 1 1 3

Juz przy pierwszym rzucie oka na wyniki zawarte w tabliocy 2
gwraca uwage stosunkowo dusy udzial witrynitu, a zarazem niska
zawartosdé inertynitu w weglu kopalni Degbierisko,

Te wyniki daly asumpt do dalszych badad w ktérych stwier—
dzono, %2e zawleslny sporzgdzone z koncentratédw witrynitu ko~
palni Debiedsko sedymentujg bez dodatku flokulantéw w porédwny-
walnych warunkach procesu o wiele wolniej od analogicznych za-
wiesin inertynitu. A

Oznaczane zawiesiny sedymentuja z nastepujgcymi szybkoscia-
mi

zageszezenie 30 6/1 60 G/1 100 G/1
Witrynit 35 mm/min. 23 mm/min. 16 mm/min,
Inertynit 60 mm/min. 55 mm/min. 25 mm/min,

Fakt ten uzupeinia poczynione uprzednio wyjasnlenie odnos-
nie zachowanla sie¢ zawiesin sporzgdzonych z wegla kope Deblier-
skoe

W nastepnym etapie pracy badano przebleg sedymentacjl oma~
wianych zawiesin z dodatkiem sSrodkéw flokulacyjnych. Uzyskane
wyniki badar ilustruje wykres 2, gdzie przedstawiono zaleZnoéé
tzw. aktywnosel flokulantéw od typu badanych wegll, przy czym
pod nazwg aktywnosol rozumie sig stopied przyspieszenia sedy-
mentac)i zawiesiny z dodatkiem flokulanta do szybkoscl Jej
osadzania bez $rodkéw flokulacyjnych.

Przedstawione wyniki Swiadczg o dodé regularnym spadku ak-
tywnosei towarzyszgcemu wzrostowi stopnia uweglenia badanych
prébek. Dotyczy zaréwno flokulantéw syntetycznych Jjak i skro-
biowych.
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TakZe 1 w tym wypadku obserwuje sig¢ nieregularnosé przebiegu
omawianych funkcji w odniesieniu do zawiesin sporzgdzonych z
wegla kop. Dgbierisko. Obserwowany spadek aktywnosdci usytych
flokulantéw Jjest zapewne zwigzany ze zmiang struktury chemicz-
ne] powierzchni czgstek wegla jaka towarzyszy wzrostowi stop-
nia Jego metamorfizmu. Odgrywa tu prawdopodobnie takZe niepo-
§lednig role malejgca réwnoczednie porowatosé wegla.

Oba te czynniki odgrywaé bedg zasadniozg rolg we wzajemnym
oddzialywaniu poszezegélnych fragmentédw powierzchni wegla i
makrodrobin flokulanta., Dufa stosunkowo aktywnos$é grup Pfunk-
cyjnyeh, Jjak réwnies i'ozwiniecie porowatosci charakteryzujgce
wegle mZode sprzyjad beds niewgtpliwie adsorpeji czgsteczek
$rodkéw flokulacyjnych, co znajduje swéJ] wyraz w wzmoZonej ich
aktywnosci,
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